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YUKSEK PERFORMANSLI TAM SENTETIK MOTOR YAGI

URUN TANIMI

Sentetik baz yaglar ve 6zel secilmis katik teknolojisi
kullanilarak formile edilen, Amerikan Petrol Enstitisu
(APlynun benzinli motorlar igin belirlemis oldugu en Ust
performans seviyesi APl SN sinifini kargilayan tam
sentetik motor yagidir.

KULLANIM SEKLI/KULLANIM YERI

Yeni teknoloji binek otomobillerde kullaniimak Uzere
gelistiriimistir. Benzin ve dizel ile galisan tim dogal
aspirasyonlu, dogrudan enjeksiyonlu, turbo sarjli ve ¢ok
valfli motorlara sahip birgok model arag i¢in uygundur.

AVANTAJLARI/YARARLARI

e En dusuk sicakliklarda bile motorun ilk calistirma
aninda, mikemmel akis performansiyla asinmalari
minimuma indirir.

e Ustiin temizleme giicii ile tortu ve kurum olusumuna
karsi mikemmel motor korumasi saglar.

e Her turld iklim ve yol kosulunda sabit yaglama
saglar. Bu nedenle doért mevsim glvenle
kullanilabilir.

e Cok dusik veya cok vyiksek sicakliklarda bile
dayanikli bir yag filmi olusturur ve Igerigindeki 6zel
katiklar sayesinde motoru korozyona ve asinmalara
kars! korur.

TEKNIK OZELLIKLERI \

TiPIK DEGERLER |

e Mukemmel viskozite kontroli sayesinde dusik yagd
tuketimi vardir, yakittan maksimum verim alinmasini
saglayarak motor performansini arttirir.

KARSILADIGI SARTNAMELER/ONAYLAR

API SN
DEPOLAMA KOSULLARI
Direkt glnes 1sigindan ve yadistan korunmalidir.

Ambalajlar agzi kapal bir sekilde, sundurma altinda veya
kapali alanda depolanmalidir. Depolama sicakhgi (+5)-
(+40)°C arasinda olmalidir.

SAGLIK VE GUVENLIK BILGILERI

Mevcut bilgiler 1s1dinda, amaclanan yer ve belirtilen
kullanim kosullarinda kullanildiginda bu Urinin insan
sagligi Uzerinde olumsuz etki yaratmasi
beklenmemektedir. Kullaniimis riin yakilmamali, topraga
ve atik su kanallarina dékilmemelidir. Atik yaglar, Atik
Yaglarin Kontroli Ydénetmeligi'ne goére kategorilerine
ayrilarak bu ybénetmelikte tanimlanmis &zelliklerdeki

lisansli igletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir.
Gerektiginde litfen  Malzeme  Glvenlik  Formunu
okuyunuz.

TEST METODU

SAE Viskozite Sinifi 0W-40 -
Yogunluk (15°C, g/cm?) 0,846 ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt) 13,85 ASTM D 445
Viskozite indeksi 175 ASTM D 2270
Parlama Noktasi (°C) 220 ASTM D 92
Akma Noktasi (°C) -45 ASTM D 97
TBN (mgKOH/g) 8,3 ASTM D 2896
CCS (-35°C, cP) 6100 ASTM D 5293
HTHS (150°C, cP) 3,0 ASTM D 4741

“Uriin Bilgi Formu’nda verilen bilgilerin hazirlanmasi sirasinda, mevcut giincel bilgilerden faydalaniimistir. Verilen degerler tipik degerler olup iiretimden iiretime
degisiklik gosterebilir. Temin edilen trinin 6zellikleri icin Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamultin kullanim kosullari ve metotlari kontrolimiz disinda
oldugundan, herhangi bir garanti tagimamaktadir. BELGIN, Ar-ge calismalari ile siirekli olarak Griinlerinin performansini arttirmaktadir. Uriin Bilgi Formu’'ndaki
bilgileri degistirme hakkini sakli tutar.”
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